4 l:. S I E c CERTIFICADO N°: 078.1

Data da Emissédo: 12/12/2019

EMNGEMHARIA E COMSULTORIA LT D&

CERTIFICADO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DO CONCRETO NBR - 5739/2018

Obra: PRIME VIEW Concreteira : PARAIBA CONCRETO

Interessado: NHOLANDA CONSTRUTORA Marca/Tipo/Classe do Cimento: -

Local da aplicagdo: ESTACA Marca/Tipo do Aditivo: -
Tipo do Concreto: Convencional () Bombeado (X)
Slump Especificado: 24 +3
Fck Especificado (MPa): 30

Responsavel pela Moldagem: CONTRATANTE

Data de Ruptura(03dias): 16/11/2019

Data de Ruptura(28dias): 11/12/2019

RESULTADOS OBTIDOS
N° da Volume| N°da Nota Datada | Slump | Adiga sAupésp 03 Dias (MPa) 28 Dias (MPa)
Amostra (m3) Fiscal Moldagem | Real 0 Adi Local de Aplicacdo C.P.IND.| Média | C.P.IND.| Média
Cco1 75 2236 13/11/2019| 27,0 - - ESTACA 2 DO B45 E B51 29,95 jg;g 41,26
co2 7.0 2240 |13/11/2019| 260 | - ; ESTACA4E5D0 B53 27.01 gg'gg 37,86
Parametros Estatisticos ] Equipamento utilizado para realiazagéo do Ensaio:
Prensa ELETROHIDRAULICA DIGITAL FORTEST
Fcj médio (MPa) = 39,56 Capacidade: 200000 kgf Valor Divis&o: 10,0 kgf
Desvio Padréo (MPa) 2,41
Fck Estimado (MPa) 4 37,76

Comentéarios: Segundo a NBR 12655/2015, item 6.2.2 “para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato, toma-se como resisténcial
caracteristica (Fck) do exemplar, o maior dos dois valores obtidos no ensaio de resisténcia a compressao”.

Obs..: Os corpos de prova foram transportados pela ASPEC - Engenharia e Consultoria LTDA.
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