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RELATORIO DE ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DO CONCRETO NBR - 5739:2018

Obra: RAVEO - CASAS TROPICAIS Concreteira: CONCRETE
Interessado: CONSTRUTORA TROPICAL Marca/Tipo/Classe do Cimento: -
Enderego: AV. POR DO SOL, SIN, PORTAL DO POCO, CABEDELO-PB Marca/Tipo do Aditivo: -
Local da aplicagdo: CASAS Tipo do Concreto: Convencional () Bombeado (x)
Responséavel pela Moldagem: INTERESSADO Slump Especificado (cm): -
Fck Especificado (MPa): 30
RESULTADOS OBTIDOS
Data de Ruptura(07dias):
21/03/2023
Data de Ruptura(28dias):
11/04/2023
N° da Volume N° da Nota Data da Slump [ Adigéo | Slump 07 Dias (MPa) | 28 Dias (MPa)
Amostra (m3) Fiscal Moldagem Real Agua c/Ad Local de Aplicacdo C.P. IND. C.P. IND.
Cco1 8,0 1487 14/03/2023 12,0 - - PILAR 2 G3, LAJE 1 G4 2517 g;gé
co2 8,0 1488 14/03/2023 | 13,0 - - LAJE 1G4 25,32 gi"l‘é
CO03 8,0 1489 14/03/2023 12,0 - - PILAR 2 E9, LAJE 1 G4, LAJE 2 G2 27,63 gigi
co4 8,0 1490 14/03/2023 | 13,0 - - LAJE 2 G2 27,01 g‘s‘zg
C05 8,0 1491 14/03/2023 14,0 - - LAJE 2 G2, CINTA F10, CINTA F8 25,92 g;ﬁ
co6 8,0 1492 14/03/2023 | 13,0 - - CINTA F8, SAPATA F3 25,80 gi’gg
Cco7 8,0 1493 14/03/2023 14,0 - - SAPATA F3, CINTA F6 25,80 g;gi
cos 8,0 1495 14/03/2023 | 13,0 - - LAJE 1 E10 24,39 23’23
Co09 - - 14/03/2023 13,0 - - LAJE 1 E10, PILAR 2 E7, PILAR 1 E13 30,94 gggi
Informagdes: Equipamento utilizado para realiazag&o do Ensaio:
Diametro do CP (mm): 100,0 Prensa ELETROHIDRAULICA DIGITAL SOLOTEST - N° de Série: 7006
Altura do CP (mm): 200,0 Capacidade: 100.000 kgf Valor Diviséo: 10,0 kgf
Preparo do CP: Retifica

Comentérios : Segundo a NBR 12655/2015, item 6.2.2 “para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato. Toma-se como resisténcia (Fck) do exemplar, o
maior dos dois valores obtidos no ensaio de resisténcia a compressao”.

Observagdes:
* Corpos de prova submetidos a cura submersa em tanques com solucéo satura de hidréxido de célcio, mantidos com temperatura no intervalo (27 + 2)°C.
* Os resultados obtidos se referem apenas ao material submetido ao ensaio.

* Este documento tem significacéo restrita e diz respeito tdo somente &(s) amostra(s) ensaiada(s). Sua reproducéo sé pode ser total e depende da aprovacéo formal deste
laboratério.
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